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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Цель: научить проводить оценку коррозионного состояния металлопродукции с учетом требований

организационно-технического, нормативного и методического сопровождения.

1.2 Задачи: научить

1.3 - применять стандарты, устанавливающие требования к организации, составу и порядку выполнения работ для

проведения коррозионных обследований объектов;

1.4 - использовать данные о составе, структуре, электрохимических характеристиках  сплавов для диагностики их

склонности к локальным видам коррозионных разрушений;

1.5  - проводить экспертную оценку причин коррозионных отказов применительно к конкретным сплавам и условиям

эксплуатации металлопродукции;

1.6 - применять методы неразрушающего контроля коррозионного состояния металлических материалов и изделий из

них в зависимости от характера и степени развития коррозионного процесса;

1.7 - использовать на практике приборы и оборудование для прогнозирования безотказ-ной работы объектов на основе

результатов коррозионных обследований;

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Коррозионная стойкость конструкционных сплавов

2.1.2 Методы коррозионных исследований и испытаний

2.1.3 Научно-исследовательская практика

2.1.4 Взаимодействие металлов с окружающей средой

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-4: Способен применять профессиональные знания для материаловедческого обеспечения технологического

цикла производства объемных наноматериалов, сплавов, композитов на их основе и изделий из них

Знать:

ПК-4-З2 Законодательную базу и нормативно-техническую документацию, необходимую для проведения диагностики и

экспертизы коррозионного состояния металлопродукции

ПК-4-З1 Цели и задачи проведения экспертизы коррозионного состояния металлических материалов и конструкций

Уметь:

ПК-4-У2 Определять местоположение и проводить идентификацию коррозионных повреждений

ПК-4-У1 Использовать стандарты, устанавливающие требования к организации, составу и порядку выполнения работ при

проведении коррозионных обследований объектов

Владеть:

ПК-4-В2 Навыками составления Заключения по результатам коррозионной экспертизы промышленной безопасности

действующего объекта

ПК-4-В1 Опытом применения методов неразрушающего контроля коррозионного состояния металлических материалов и

изделий из них


