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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Дать знания в области исследования состава и определения качества сплавов черных металлов, позволяющих

решать на производстве конкретные

1.2 технологические задачи

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Современные методы металлургии, машиностроения и материаловедения

2.2.2 Инновационное производство высоколегированной стали и сплавов

2.2.3 Моделирование и оптимизация металлургических процессов

2.2.4 Мониторинг работы металлургического предприятия

2.2.5 Оборудование и технологии специальной электрометаллургии

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Преддипломная практика

2.2.8 Научно-исследовательская практика

2.2.9 Научно-исследовательская работа

2.2.10 Разработка и реализация предпринимательских проектов

2.2.11 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОПК-1: Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи, на основе фундаментальных знаний,

знаний в междисциплинарных областях в области металлургии

Знать:

ОПК-1-З2 методы и средства измерения физических величин, физико-химические основы и принципы основных

металлургических процессов при производстве сплавов черных металлов

ОПК-1-З1 оценивать соответствие деятельности подразделений и предприятия нормам и правилам

Уметь:

ОПК-1-У1 определять физические и механические свойства материалов при различных способах испытаний; применять

методы анализа и обработки экспериментальных данных

ПК-4: Способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов

Владеть:

ПК-4-В2 навыками применения методов контроля материалов к конкретным производственным задачам

ПК-4-В1 методами анализа технологических процессов и их влияния на качество получаемых изделий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов и

тем /вид занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Формируемые

индикаторы

компетенций

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Примечание КМ Выполн

яемые

работы

Раздел 1. Структурные и

физико-химические

методы анализа

материалов

1.1 Структурные и физико-

химические методы анализа

материалов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

4 ОПК-1-З1

ОПК-1-З2

ОПК-1-У1 ПК

-4-В1 ПК-4-В2

1

1.2 Металлографические и

электронные

микроскопы /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

4 ОПК-1-З1

ОПК-1-З2

ОПК-1-У1 ПК

-4-В1

1
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Раздел 2. Физические

свойства металлов и

сплавов

2.1 Тепловые свойства

металлов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

4 ОПК-1-З1

ОПК-1-З2

ОПК-1-У1 ПК

-4-В1

1

2.2 Закономерности теплового

расширения твердых

тел /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

4 ОПК-1-З1

ОПК-1-З2

ОПК-1-У1 ПК

-4-В1

1

Раздел 3. Методы

определения физических

свойств

3.1 Электрические свойства

металлов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

4 ОПК-1-З1

ОПК-1-З2

ОПК-1-У1 ПК

-4-В1

1

3.2 Методы измерения

электропроводности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

5 ОПК-1-З1

ОПК-1-З2

ОПК-1-У1 ПК

-4-В1

1

3.3 Магнитные свойства

металлов. Характеристики

петли гистерезиса

ферромагнетиков. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

2 ОПК-1-З1

ОПК-1-З2

ОПК-1-У1 ПК

-4-В1

1

Раздел 4. Дифракционные

методы исследования

металлов и сплавов

4.1 Дифракционные методы

исследования /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Э1

1 ОПК-1-З1

ОПК-1-З2

ОПК-1-У1 ПК

-4-В1

1

4.2 Рентгеновские

дифрактометры. Анализ

дифрактограмм /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

2 ОПК-1-З1

ОПК-1-З2

ОПК-1-У1 ПК

-4-В1

1 Р1

4.3 Определение типа

кристаллических структур

и параметра решетки по

дифрактограммам /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

4 ОПК-1-З1

ОПК-1-З2

ОПК-1-У1 ПК

-4-В1

1

4.4 Спектральные методы

анализа /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

74 ОПК-1-З1

ОПК-1-З2

ОПК-1-У1 ПК

-4-В1

1 КМ1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вопросы для подготовки
Код

КМ

Контрольное

мероприятие

Проверяемые

индикаторы

компетенций

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для

самостоятельной подготовки
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1. Как изменяется удельное электрическое сопротивление при

образовании твёрдых

растворов?

2. Какие методы измерения электрического сопротивления

применяют в

металлофизических исследованиях?

3. Один из образцов стали У8 имеет структуру пластинчатого

перлита, а другой —

зернистого. Одинаково ли сопротивление этих образцов, имеющих

равные размеры?

4. Удельное электрическое сопротивление серебра меньше, чем

меди. Каким будет

удельное сопротивление сплава меди с серебром по сравнению с

сопротивлением

компонентов?

5. Может ли пластическая деформация привести к снижению

удельного

сопротивления какого-либо сплава?

6. Каковы основные закономерности теплового расширения

твёрдых тел?

7. В чём заключается дифференциальный дилатометрический

метод?

8. Каково устройство дифференциального оптико-механического

дилатометра?

9. Как определить критические точки фазового превращения

дилатометрическом

методом?

10. Что называется намагниченностью насыщения и как её можно

измерить?

11. В чём заключается фазовый магнитный анализ стали?

12. Сравните точки Кюри фаз отожжённых сталей 10, 40, У8 и У12.

13. Требуется определить количество остаточного аустенита в

закалённой

заэвтектоидной стали методом эталона (фазовый магнитный

анализ). Какой образец

вы можете предложить в качестве эталона? Проанализируйте

другие возможные

варианты?

14. Можно ли определить точку Кюри аустенита сплава 05Н30? То

же для

мартенсита стали 40?

15. Как можно определить коэрцитивную силу?

16. Образцы стали У12, закалённые и отпущенные при температуре

от 200 до

700°С, перепутаны. Можно ли разложить их в порядке возрастания

температуры

отпуска на основании измерений коэрцитивной силы?

17. Указать основное свойство векторов обратной решетки.

18. Какова связь между векторами обратной решетки и

кристаллографическими

плоско-стями с соответствующими индексами?

Что учитывает структурный фактор?

19. Для чего необходимо вращение монокристалла в методе

вращения?

20. Почему поликристалл при съемке может оставаться

неподвижным?

21. Как получают дифракционную картину в электронном

микроскопе?

22. Что такое постоянная микроскопа, и как определяются

межплоскостные

расстояния?

23. Какие отражения следует использовать для наиболее точного

определения

параметра решетки?

24. Как определяют угол отражения по дифрактограммам?

25. Как и почему изменится ширина дифракционных максимумов

при нагреве

деформированного металла?

КМ1 Зачет ОПК-1-З1;ОПК-1-

З2;ОПК-1-У1;ПК-4

-В1;ПК-4-В2
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Содержание работы
Код

работы

Название

работы

Проверяемые

индикаторы

компетенций

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)

Спектральный анализР1 Рефераты и эссе ОПК-1-З1;ОПК-1-

З2;ОПК-1-У1;ПК-4

-В1;ПК-4-В2

Экзамен не предусмотрен

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Посещение всех семинаров, защита реферета

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, годБиблиотека

Л1.1 Дивин А. Г.,

Пономарев С. В.

Методы и средства

измерений, испытаний и

контроля: учебное пособие

Тамбов: Тамбовский

государственный

технический университет

(ТГТУ), 2013

Электронная библиотека

Л1.2 Дивин А. Г.,

Пономарев С. В.

Методы и средства

измерений, испытаний и

контроля: учебное пособие

Тамбов: Тамбовский

государственный

технический университет

(ТГТУ), 2014

Электронная библиотека

Л1.3 Арсенкин А. М.,

Быкова Ю. С.,

Горшенков Михаил

Владимирович, др.,

Калошкин Сергей

Дмитриевич

Методы и средства

измерений, испытаний и

контроля. Современные

методы исследований

функциональных материалов:

учебно-метод. пособие: учеб.

пособие для студ. вузов,

обуч. по напр. 150100 -

Металлургия

М.: Изд-во МИСиС, 2010Электронная библиотека

Л1.4 Арсенкин А. М.,

Быкова Ю. С.,

Горшенков Михаил

Владимирович, др.,

Калошкин Сергей

Дмитриевич

Методы и средства

измерений, испытаний и

контроля. Современные

методы исследований

функциональных материалов:

учебно-метод. пособие: учеб.

пособие для студ. вузов,

обуч. по напр. 150100 -

Металлургия

М.: Изд-во МИСиС, 2010Библиотека МИСиС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1 http://lib.misis.ru/index.html

6.3 Перечень программного обеспечения

П.1 Microsoft Office

П.2 LMS Canvas

П.3 MS Teams

П.4
Лицензии ПО Windows Server CAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL, ПО WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr и

PerUsr

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд. Назначение Оснащение

Учебная аудитория Лаборатория "Технологических измерений и приборов"А-414

Учебная аудитория Лаборатория "Технологических измерений и приборов"А-414
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Учебная аудитория компьютеры для студентов (рабочие станции,

подключенные к  локальной сети) - 12 шт.; сервер

локальной сети; проектор; доска для маркера;

компьютеры расчетные (автономные, не подключенные

к локальной сети)  — 2; 1 резервный  автономный

офисный компьютер, подключенный к сканеру — 1;  1

лазерный принтер и 1 МФУ; комплект учебной мебели

А-506

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ


